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1 Ausgangsstoffe fur Bauprodukte, Beton- und Stahlbetonbau,
Bauwerksuntersuchungen

DIN EN 196-1 Prufverfahren fir Zement Teil 1: Bestimmung der Festigkeit

2016-11

DIN EN 196-3 Priifverfah fiir 2 ¢ Teil 3: Bestimmung der Erstarrungszeiten und der

2017-03 ravertahren tr zemen Raumbestandigkeit

DIN EN 445 . " . . N 4.6 Bestimmung der Druckfestigkeit

2008-01 Einpressmaortel fir Spannglieder — Prifverfahren 4.7 Bestimmung der Dichte

i1 . .
von-erhdrtetem-Mértel{(Festmértel); weil diese Norm

DIN-EN-1015-18 .

2003-03 Pritverfahren-fir-Morte-ir-Maderwerk auch unter "2 Bauprodukte fiir Mauerwerksbau und
Hochbau; Bauwerksuntersuchungen an Bauwerken
aus Mauerwerk" aufgefihrt ist

DIN EN 933-1 Prifverfahren fir geometrische Teil 1: Bestimmung der KorngréRenverteilung -

2012-03 Eigenschaften von Gesteinskérnungen Siebverfahren

DIN EN 933-4 Prufverfahren fiir geometrische ) )

Teil 4: B Kornf - Kornf k hi

2015-01 Eigenschaften von Gesteinskérnungen e estimmung der Kornform - Kornformkennza

DIN EN 933-5 N . ) Teil 5: Bestimmung des Anteils an gebrochenen

Prifverfahren fir geometrische . . ) .

2005-02 Eigenschaften von Gesteinskérnungen Kdrnern in groben Gesteinskérnungen und

2023-01 genschaiten von &esteinskornunge Gesteinskdrnungsgemischen

DIN EN 933-7 Prifverfahren far geometrische Teil 7: Bestimmung des Muschels.chalengehaltes -

. i R Prozentsatz von Muschelschalen in groben
1998-05 Eigenschaften von Gesteinskérnungen . "
Gesteinskdrnungen
Teil 2: Verfah Besti Wi
DIN EN 1097-2 Prifverfahren fir mechanische und physikalische g(eelgen erfahren zur Bestimmung des Widerstandes
2020-06 Eigenschaften von Gesteinskérnungen Zertrii
ertrimmerung

DIN EN 1097-3 Prufverfahren fiir mechanische und physikalische Teil 3: Bestimmung von Schittdichte und

1998-06 Eigenschaften von Gesteinskérnungen Hohlraumgehalt

DIN EN 1097-5

2008-06 Prufverfahren fiir mechanische und physikalische Teil 5: Bestimmung des Wassergehaltes durch

Berichtigung 1 Eigenschaften von Gesteinskérnungen Ofentrocknung

2008-09

DIN EN 1097-6 Erufverfﬁh;sn fir mechanische und physikalische Teil 6; Bestimmung der Rohdichte und der

|gen_sc a“ envon Wasseraufnahme

2022-05 Gesteinskérnungen

DIN EN 1097-7

W Eir;;esr;ﬁzfennf:g;nechan|sche und physikalische Teil 7: Bestimmung der Rohdichte von Fuller -

Beriehtigung-1
Pyknometer-Verfahren

2008-09 Gesteinskérnungen y

2022-12

DIN EN 1367-1 Prufverfahren fir thermische Eigenschaften und Teil 1: Bestimmung des Widerstandes gegen Frost-Tau-

2007-06 Verwitterungsbestandigkeit von Gesteinskdérnungen  [Wechsel

DIN EN 12350-1
2019-09

Prifung von Frischbeton

Teil 1: Probenahme und Prifgeréate
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DIN EN 12350-2
2019-09

Prifung von Frischbeton

Teil 2: Setzmall

DIN EN 12350-4
2019-09

Prufung von Frischbeton

Teil 4: Verdichtungsmalf

DIN EN 12350-5
2019-09

Prufung von Frischbeton

Teil 5: Ausbreitmalfd

DIN EN 12350-6
2019-09

Prufung von Frischbeton

Teil 6: Frischbetonrohdichte

DIN EN 12350-7
2019-09
2022-05

Prifung von Frischbeton

Teil 7: Luftgehalt - Druckverfahren
5 X ;
6 Druckausgleichsverfahren

DIN EN 12350-8
2019-09

Prufung von Frischbeton

Teil 8: Selbstverdichtender Beton - SetzflieBmaf

DIN EN 12350-9
2010-12

Prifung von Frischbeton

Teil 9: Selbstverdichtender Beton -
Auslauftrichterversuch

DIN EN 12390-1
2012-12
2021-09

Prufung von Festbeton

Teil 1: Form, Maf3e und andere Anforderungen fir
Probekoérper und Formen

DIN EN 12390-2
2019-10

Prifung von Festbeton

Teil 2: Herstellung und Lagerung von Probekdrpern fir
Festigkeitsprufungen

DIN EN 12390-3
2019-10

Prufung von Festbeton

Teil 3: Druckfestigkeit von Probekérpern

DIN EN 12390-5
2019-10

Prifung von Festbeton

Teil 5: Biegezugfestigkeit von Probekdrpern

DIN EN 12390-6
2010-09
2024-06

Prufung von Festbeton

Teil 6: Spaltzugfestigkeit von Probekdrpern

DIN EN 12390-7
2019-10
2021-01

Prifung von Festbeton

Teil 7: Dichte von Festbeton

DIN EN 12390-8
2019-10

Prufung von Festbeton

Teil 8: Wassereindringtiefe unter Druck

DIN CEN/TS 12390-9

Prifung von Festbeton

Teil 9: Frost- und Frost-Tausalz-Widerstand -
Abwitterung

2017-05 auRer Abschnitt 6

DIN EN 13791 Bewertung der Druckfestigkeit von Beton in

2020-02 Bauwerken und in Bauwerksteilen

mitgeltende Norm DIN EN

13791/A20 Bewertung der Druckfestigkeit von Beton in

2017-02 Bauwerken und in Bauwerksteilen; Anderung A20

2022-04

DIN EN 12504-1 . i Teil 1: Bohrkernproben - Herstellung, Untersuchung
2019-09 Prifung von Beton in Bauwerken N . .

2021-02 und Prufung der Druckfestigkeit

DIN EN 12504-2

Teil 2: Zerstérungsfreie Prifungen - Bestimmung der

2012-12 Prifung von Beton in Bauwerken .
Rickprallzahl
2021-10
Teil 1: Anforderungen, Prifung und Kennzeichnung fur
A lei -kanéle in Erga DIN
DIN 4034-1 Schachte aus Beton-, Stahlfaserbeton- und EZ"‘;Z??;;&?;?‘Q“ und -kanale in Erganzung zu
2020-04 Stahlbetonfertigteilen :

6.7 Wasseraufnahme
6.8 Betondruckfestigkeit
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Teil 2: Schéachte fir Brunnen- und Sickeranlagen

DIN 4034-2 Schachte aus Beton-, Stahlfaserbeton- und N
2013-05 Stahlbetonfertigteilen 6.1.1 Betondruckfestigkeit
Anforderungen, Priifung und Bewertung der
Rohre und Formstiicke aus Beton, Stahlfaserbeton Konformitat
DIN V 1201 . } o
2004-08 und Stahlbeton fur Abwasserleitungen und -kanale -  |6-3-Bewehruhg
Typ 1 und Typ 2 6.7 Wasseraufnahme
6.8 Betonfestigkeit
DIN EN 1916
2003-04
Berichtigung 1 Rohre und Formstiicke aus Beton, Stahlfaserbeton Abs. 6.7 u. Anhang F: Prifung der Wasseraufnahme
2004-05 und Stahlbeton (normativ)
Berichtigung 2
2008-08
DIN EN 1917 .
2003-04 . 9 . i .
Berichtigung 1 Einsteig- und Kontrollschéachte aus Beton, e
4.3.3-MaRe
2004-05 Stahlfaserbeton und Stahlbeton 27 Ei _—
2&;;:22%% 2 6.7 Wasseraufnahme
: 6.8 Betonfestigkeit
BiN-4158 Zwisehenbauteile-aus-Beten-fir-Stahlbeton-und- 6-Prist
1978-05 Spannbetondecken
DIN-4281 Betonfurwerkmalig-hergestelite- -
4-Prifung
DIN-1236-2 Betontele-und-Eimerfi-Ablaufe-Klassen- Teilo: .
1981-11 Aund-B '
Betonteile-und Eimer fir Stralenablaufe- Teil-3: Betonteile
2006-05
. Hizi B Prij stze.
2005-09 Beurteilung-der Konfermitat
0 Priif )
DIN 18551 Spritzbeton - Nationale Anwendungsregeln
zur Reihe DIN EN 14487 und Regeln fir die Prafungen
2014-08 . -
Bemessung von Spritzbetonkonstruktionen
Festlegung fir die Probenahme, Prufung und
Beurteilung der Eignung von Wasser, einschlie3lich bei
DIN EN 1008 .
Zugabewasser fur Beton der Betonherstellung anfallendem Wasser, als
2002-10 .
Zugabewasser fur Beton
auller Abs. 6.1.2
DIN EN 14630 Produkte und Systeme fur den Schutz und Bestimmung der Karbonatisierungstiefe im Festbeton
2007-01 die Instandsetzung von Betontragwerken mit der Phenolphthalein-Prufung
PrifverfahrenHi-Gesteinskbrnuhgen )
2005-06 Nasssiebung
DIN 1076 Ingenieurbauwerke im Zuge von StrafRen - -
Ub h d Pruf
1999-11 und Wegen erwachung und Frutung

DAfStb-Richtlinie
2011-03

Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen

Anhang A: Prifverfahren (normativ)
Abs. A.2 bis Al4dund A7

Seite 3von 8




DAfStb-Richtlinie

Stahlfaserbeton - Erganzungen und Anderungen zu DIN
EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA, DIN
EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 und DIN EN
13670 in Verbindung mit DIN 1045-3 - Teil 1:
Bemessung und Konstruktion - Teil 2: Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitat - Teil 3:

2021-06 Stahlfaserbeton Hinweise fur die Ausfihrung
Teil 2: Anhang N (normativ) - Erstprifung von
Stahlfaserbeton
Teil 2: Anhang O (normativ) - Prifung zur Ermittlung
der Leistungsklasse

Merkblatt Betondeckung und Bewehrung - Sicherung
DBV der Betondeckung beim Entwerfen, Herstellen &
2015-12 Einbauen der Bewehrung sowie des Betons nach

Eurocode 2

2 Bauprodukte fur Mauerwerksbau und Hochbau; Bauwerksuntersuchungen
an Bauwerken aus Mauerwerk

DIN 105-5

Teil 5: Leichtlanglochziegel und
Leichtlanglochziegelplatten

2013-06 Mauerziegel 6.1 Form, MaRRe, Lochung
6.2 Biegefestigkeit
Prifyert e M . Teili B B ¢
2016-05
Prifverfahrenfir-Maudersteine )
2005-05 Mauersteinen
Prifvert Fhe M M
ia: . . .
1998-10 uhd-deroffenenPorositit-von-Mauersteinen-aus-
Naturstein
Prifverfahrenfir-Maudersteine )
2002-02 Mauersteinen aus Beton
L7 .
Prifvert Fhe M M FEF
1998-10 N
Prifvert Fhe M M
2005-05 . . . £
Prifverfahrenfir-Maudersteine . .
1999-04 Kalksandsteinen-und-Mauersteinen-aus-Porenbeton
a1 . .
2011-07 Betonwerksteinen-und-Natursteinen-sewie-der—
tangh ‘ )
14 . .
DIN-EN-772-14 . « g A 9
Prifvert Fhe M F M B
2002-02
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Prifvert £ . Teil16-Besti Mag
2011-67

Prifyert e M Teil20-B E M
2005-05

Hohlwandplatten-aus-Leichtbeton Abs-—8-Prifung
20006-10

. : . . .

DiIN-\/18153-160 ) . =tge
2005-10 C L
DiN-18162 .

Wandbauplatten-aus-Leichtbeton,unbewehrt
20006-10
DIN-18555-6 . . L . . . - _ o

”g alisehen-Bindemitte Feil-6:-Bestimmung-derHaftzugfestigkeit

DIN 18555-9 Prifung von Morteln mit mineralischen Bindemitteln - |Teil 9: Bestimmung der Fugendruckfestigkeit von
2019-04 Festmortel Festmortel

Prifvert Fh MG M _
2007-05 Siebanalyse)
DIN EN 1015-2 . L . Teil 2: Probenahme von Morteln und Herstellung von
2007-05 Prufverfahren fir Mortel fir Mauerwerk Priifmérteln
DIN EN 1015-3 N . N . Teil 3: Bestimmung der Konsistenz von Frischmortel
2007-05 Prufverfahren fir Mortel fir Mauerwerk (mit Ausbreittisch)
ZD(I)';7E(')\151015_6 Prufverfahren fir Mortel fir Mauerwerk Teil 6: Bestimmung der Rohdichte von Frischmaortel

DIN EN 1015-10
2007-05

Prifverfahren fur Mortel fur Mauerwerk

Teil 10: Bestimmung der Trockenrohdichte
von Festmortel

DIN EN 1015-11
2020-01

Prifverfahren fir Mortel fur Mauerwerk

Teil 11: Bestimmung der Biegezug- und Druckfestigkeit
von Festmortel

DIN EN 1015-12
2016-12

Prifverfahren fur Mortel fur Mauerwerk

1o . tfostiokei N
P -

Teil 12: Bestimmung der Haftzugfestigkeit zwischen
Putz und Untergrund

DIN EN 1015-18
2003-03

Prifverfahren fir Mortel fur Mauerwerk

Teil 18: Bestimmung der kapillaren Wasseraufnahme
von erhartetem Mdortel (Festmortel)

3 Allgemeine Betonerzeugnisse

DIN 483
2005-10

Bordsteine aus Beton

Formen, Mal3e, Kennzeichnung

Seite 5von 8




Anforderungen und Prufverfahren

Anhénge:

C Bestimmung der MaRe einer einzelnen Platte
(normativ)

D Bestimmung der Widerstandsféhigkeit gegen Frost-
Tau-Wechsel mit Tausalz (normativ)

DIN EN 1339 E Bestimmung der Wasseraufnahme (normativ)
200.3_08. Platten aus Beton F Messung von Biegezugfestigkeit und Bruchlast
Berichtigung 1 (normativ)
2006-11 G Bestimmung des Abriebwiderstands (normativ)
H Messung des VerschleiBes mit dem Prifverfahren
nach Béhme (normativ)
| Verfahren zur Bestimmung des Gleitwiderstandwerts
von unpolierten Flachen (USRV) (normativ)
J Nachprifung der &ul3eren Beschaffenheit (normativ)
Anforderungen und Prufverfahren
Anhénge:
C Bestimmung der MaRe eines einzelnen Bordsteins
(normativ)
D Bestimmung der Widerstandsféhigkeit gegen Frost-
Tau-Wechsel mit Tausalz (normativ)
DIN EN 1340 E Bestimmung der gesamten Wasseraufnahme
2003-08 ) ! 9 9
Berichtigung 1 Bordsteine aus Beton (normativ) ' . . .
F Messung von Biegezugfestigkeit (normativ)
2006-11 G Bestimmung des Abriebwiderstands (normativ)
H Messung des VerschleiBes mit dem Prifverfahren
nach Béhme (normativ)
| Verfahren zur Bestimmung des Gleitwiderstandwerts
von unpolierten Flachen (USRV) (normativ)
J Nachprifung der &ul3eren Beschaffenheit (normativ)
2006-12 {Abs—6}
ZD(I)I;lzl-&igOO—l Betonwerkstein ;ebllS Begriffe, Anforderungen, Prifung

DIN EN 13748-1
2005-08

Terrazzoplatten

Teil 1: Terrazzoplatten fir die Verwendung im
Innenbereich
5 Physikalische Prifverfahren

DIN EN 13748-2
2005-03

Terrazzoplatten

Teil 2: Terrazzoplatten fir die Verwendung im
AuBenbereich
5 Physikalische Prufverfahren

DIN EN 1338
2003-08
Berichtigung 1
2006-11

Pflastersteine aus Beton

Anforderungen und Prufverfahren

Anhénge:

C Bestimmung der Mal3e eines einzelnen Pflastersteins
(normativ)

D Bestimmung der Widerstandsfahigkeit gegen Frost-
Tau-Wechsel mit Tausalz (normativ)

E Bestimmung der gesamten Wasseraufnahme
(normativ)

F Bestimmung der Spaltzugfestigkeit (normativ)

G Bestimmung des Abriebwiderstands (normativ)

H Messung des VerschleiRes mit dem Prufverfahren
nach Béhme (normativ)

| Verfahren zur Bestimmung des Gleitwiderstandwerts
von unpolierten Flachen (USRV) (normativ)

J Nachprifung der &uRBeren Beschaffenheit (normativ)
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DIN EN 13198 Betonfertigteil StraBenmdbel und Gartengestaltungselemente
2003-09 ontertigterle 5 Priifverfahren
] G4 iv)-Prof ¢
DIN EN 13369 . . L Anhang-H-(infermativ}-Formfaktoren-firBohrkerne-
2018-09 Allgemeine Regeln fur Betonfertigteile Anhang F (normativ) Prufung der Wasseraufnahme
Anhang G (informativ) Formfaktoren fiir Bohrkerne
DIN-18567 . .
2012-08
DIN 18507-1 Pflastersteine aus hauf K . Bet Teil 1: Begriffe, Anforderungen und
2024-06 i us haufwerksporigem Beton Prifungen
DIN 18507-2 Pilasterstein haufwerk . Bet Teil 2: Konformitatsnachweis
2022-06 astersteine aus hautwerksporigem Beton Priifungen nach DIN 18507-1:2024-06
RiBoN
2019-11 Richtlinie fur Bauteile ohne Norm (RiBoN)
2022-10
5 Sonstige Bau- und Mineralstoffe
2019-05 Vorspannen-von-Beton—Prifverfahren
DINENASO-15630-2 « I '
8 Geschweifite-Matten
2019-65 Vorspannenvon-Beton—Prifverfahren
Hartstoffefurzementgebundene Hartstoffestriche
2004-05 Abs-—6
DIN 1100-1 Hartstoffe fir Estrichmértel und Estrichmassen nach |Teil 1: Anforderungen und Prufverfahren,
2021-09 DIN EN 13813 Abs. 6
DIN 1100-2 Hartstoffe fur Estrichmortel und Estrichmassen nach  |Konformitatsnachweis
2021-09 DIN EN 13813 nur Prifungen nach DIN 1100-1, Abs. 6
DIN 18503 . Anforderungen, Prifung, Uberwachung
2003-12 Pflasterklinker Abschnitt 5: Prifung
DIN EN 1344 Pilasterziegel Anforderungen und Prufverfahren
2015-10 zleg ohne Anhang C und ohne Anhang F
DIN 18560-1
201511 Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Prifung
2021-02 Estriche im Bauwesen und Ausfuhrung
Berichtigung 1 6 Prufungen
2021-07
DIN 18560-2 Teil 2: Estriche und Heizestriche auf Dammschichten
2009-09 . )
. S . . (schwimmende Estriche)
inklBerichtigung1 Estriche im Bauwesen 6 Priffung
7 Prufungen
2022-08 9
Teil 3: Verbundestriche
5.2.2 Dicke
DIN 18560-3 . ) 5.2.3 Biegezugfestigkeit
2006-03 Estriche im Bauwesen 5.2.4 Druckfestigkeit
5.2.6 VerschleiBwiderstand nach Béhme
DIN 18560-4 Estriche im Bauwesen Teil 4: Estriche auf Trennschicht
2012-06 icheim bauw 5 Priifungen, ohne 5.2.4 und 5.2.6
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DIN 18560-7
2004-04

Estriche im Bauwesen

Teil 7: Hochbeanspruchte Estriche (Industrieestriche)
5 Prifungen

DIN EN 13892-1
2003-02

Prifverfahren fir Estrichmortel und Estrichmassen

Teil 1: Probenahme, Herstellung und
Lagerung der Prufkérper

DIN EN 13892-2
2003-02

Prifverfahren fur Estrichmortel und Estrichmassen

Teil 2: Bestimmung der Biegezug- und Druckfestigkeit

DIN EN 13892-3
2015-03

Prifverfahren fir Estrichmortel und Estrichmassen

Teil 3: Bestimmung des VerschleiRwiderstandes nach
Béhme

DIN EN 13892-8
2003-02

Prifverfahren fur Estrichmortel und Estrichmassen

Teil 8: Bestimmung der Haftzugfestigkeit

Bestimmung des Frostwiderstandes (aufBer 7.3.2)
7.1 Anordnung der Probekdrper im Kalteschrank
7.2 Beschreibung der Frost-Tau-Wechsel

DIN EN 12371 Prifverfahren fur Naturstein 7.3 Kontrollmessungen zur Bestimmung des Frost-Tau-
2010-07 :
Widerstands
7.3.1 Technologische Prufung (Prufung A)
7.3.1.1 Sichtprifung
DIN 52108 N . . ) VerschleiBprufung mit der Schleifscheibe
2010-05 Prufung anorganischer nichtmetallischer Werkstoffe nach Béhme — Schieifscheiben-Verfahren
DIN-EN-1925 Bestimmuna des \Wassearaufnahmekoeffizianten-infolae
N . . Bestimmung-des-Wasseraufnahmekoetfizienten-infolge
1999-05 Kapttarwirkung
Prifyert £ B D ¢
2007-63
Prifvert et B B ¢ M
2007-02
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